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Technical Paper

Pengaruh Waktu Pemanasan, Jenis dan Konsentrasi Plasticizer 
Terhadap Karakteristik Edible Film K-karagenan

The Effect of Heating Time, Type and Plasticizer Concentration on Characteristics of 
Edible Film K-carrageenan

Desi Juliani*, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Technology, IPB 
University, Indonesia

Email: desijuliani1512@gmail.com
Nugraha Edhi Suyatma, Department of Food Science and Technology, IPB University, Indonesia

Fahim Muchammad Taqi, Department of Food Science and Technology, IPB University, Indonesia

Abstract

The main objective of this research was to develop a biodegradable thermoplastic packaging made 
from kappa-carrageenan by adding plasticizer. This research was divided into 2 stages: the first stage was 
heating time treatment for preparing carrageenan solution and the second stage was plasticization by using 
two type of plasticizer, namely glycerol and sorbitol with 4 different concentration of plasticizer (0, 20, 35 and 
50% by weight, w/w). The parameter of edible film at each stages were tested for thickness characteristics, 
water vapor transmission rate, tensile strength, percent elongation, transparency and heat-sealability. The 
data were analyzed using ANOVA and Syntax then followed by Duncan multiple range test (α 0.05) using 
SPSS 25. From the first stage, it is found that the best carrageenan film was obtained by heating 30 minutes 
at the temperature of 70 oC. The obtained film has the thickness of 0.051 mm, the tensile strength of 60,16 
N/mm2, the elongation of 6,81% and the water vapor transmission rate (WVTR) of 357.63 g/m2/day. From 
the second stage, it was found that the best plasticization method was achieved by using sorbitol with the 
concentration of 35% (w/w). This treatment could produce plasticized carrageenan film with the highest 
elasticity (percent elongation of 15.33%) and the highest heat-sealability (peel-strength of 334.83 N/m).

Keywords: carrageenan, edible film, glycerol, sorbitol, plasticizer

Abstrak

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemasan termoplastik biodegradable yang 
terbuat dari kappa-k-karagenan dengan menambahkan plasticizer. Penelitian ini terdiri dari 2 tahap yaitu 
tahap pertama perlakuan waktu pemanasan untuk pembuatan larutan k-karagenan dan tahap kedua 
penambahan plasticizer dengan menggunakan dua jenis plasticizer yaitu gliserol dan sorbitol dengan 4 
konsentrasi yang berbeda (0, 20, 35 dan 50% b/b). Edible film yang dihasilkan dari tiap perlakuan pada 
setiap tahapan diuji karakteristik ketebalan, laju transmisi uap air, kuat tarik, persen elongasi, transparansi 
dan heat-sealability. Data yang dihasilkan diuji menggunakan ANOVA dan Syntax kemudian dilanjutkan 
dengan Duncan multiple range test (α 0.05) menggunakan SPSS 25. Dari tahap pertama didapatkan film 
k-karagenan terbaik dengan pemanasan selama 30 menit pada suhu 70oC. Edible film yang diperoleh
memiliki ketebalan 0.051 mm, kuat tarik 60.16 N/mm2, elongasi 6.81% dan laju transmisi uap air (WVTR)
357.63 g/m2/hari. Dari tahap kedua, ditemukan bahwa metode plastisisasi terbaik dicapai dengan
menggunakan sorbitol dengan konsentrasi 35% (b/b). Perlakuan ini dapat menghasilkan film k-karagenan
terplastis dengan elastisitas tertinggi (persen elongasi 15.33%) dan heat-sealability tertinggi (peel-strength
334.83   N/m).

Kata kunci : Edible Film, Gliserol, Karagenan, Sorbitol, Plasticizer
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Latar Belakang

Plastik merupakan kemasan yang paling 
banyak digunakan dan berkembang saat ini karena 
merupakan kemasan yang ringan, kuat dan memiliki 
harga yang terjangkau (Mahalik dan Nambiar 
2010). Data badan pusat statistik (BPS) 2021 
menyebutkan limbah plastik Indonesia mencapai 66 
juta ton per tahun. Studi Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) di tahun 2018 memperkirakan 
sekitar 0.26 juta-0.59 juta ton plastik ini mengalir 
ke laut. Indonesia pun dinobatkan sebagai negara 
penghasil sampah plastik laut terbesar ke dua 
di dunia berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh Jambeck pada tahun 2018. Penumpukkan 
sampah plastik menimbulkan dampak negatif baik 
terhadap lingkungan ataupun kesehatan manusia 
sehingga perlunya upaya untuk mengurangi dan 
menggantinya dengan kemasan ramah lingkungan 
(biodegradable). 

Saat ini sudah banyak yang mengembangkan 
kemasan ramah lingkungan berbasis hidrokoloid. 
Menurut Skurtys et al. (2011) k-karagenan adalah 
jenis hidrokoloid yang larut dalam air yang memiliki 
potensi tinggi sebagai pembentuk film bioplastik. 
Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan 
k-karagenan sebagai bahan baku pembuatan
edible film. Penelitian serupa dilakukan oleh
Balqis et al. (2017) menggunakan bahan dasar
karagenan dengan konsentrasi 1% - 3% yang
diberi penambahan plasticizer gliserol, sorbitol, dan
polietilen glikol 10%-60% dan menunjukkan hasil
bahwa penambahan plasticizer sorbitol dan gliserol
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
sifat mekanis edible film seperti kuat tarik, elongasi,
dan WVP (Water vapor permeability). Sedangkan
Indriani et al. (2021) menyatakan bahwa edible film
dengan penambahan gliserol 10% memberikan
hasil terbaik dengan nilai kuat tarik 22.81 MPa dan
elongasi 4.01%.

Keuntungan dalam pemanfaatan karagenaan 
adalah ketersediaan bahan baku yang melimpah, 
mudah didapat, umumnya aman dari paparan bahan 
kimia. Proses pemanasan larutan k-karagenan 
merupakan hal yang harus diperhatikan karena 
jenis k-karagenan sulit larut dalam air sehingga 
proses pelarutannya perlu diperhatikan dengan 
waktu dan suhu pelarut yang tepat (Rajendran et 
al. 2012).

Menurut Sun et al. (2015), k-karagenan 
komersial pada umumnya memiliki berat molekul 
yang besar dan memiliki daya larut yang rendah dan 
tidak dapat larut dalam air dingin. Sehingga perlu 
adanya pemanasan untuk membantu pelarutan 
k-karagenan dan penentuan waktu yang tepat dalam 
pelarutannya. Pada penelitian Rusli et al. (2017) 
menyebutkan pelarutan k-karagenan minimal 30 
menit akan menghasilkan edible film yang memiliki 
kuat tarik yang sudah memenuhi standar minimal 
nilai kuat tarik edible film berdasarkan Japanese 

industrial standar yaitu 3.92 N/mm2. Tetapi film 
ini memiliki kelemahan dimana tidak memiliki 
sifat termoplatis, hal tersebut akan membatasi 
penggunaan sehingga sulit diaplikasikan.

Menurut Nafchi et al. (2011) edible film berbahan 
dasar pati sagu dengan penambahan 50% (b/b) 
plasticizer sorbitol memberikan hasil yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan penambahan gliserol. 
Penambahan plasticizer sangat menentukan sifat 
heat sealability suatu film dan memiliki peran penting 
terhadap kekuatan sealing dari film. Penambahan 
jenis plasticizer pada konsentrasi plasticizer 
yang tepat, maka kemungkinan film berbahan 
k-karagenan dapat diperbaiki sifat mekanik dan
sifat fungsionalnya.

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan 
kemasan termoplastik biodegradable berbahan 
dasar kappa–karagenan yang memiliki karakteristik 
termoplastik yang baik bahkan mendekati plastik 
konvensional dan dapat diaplikasikan menjadi 
kemasan primer. 

Bahan dan Metode

Bahan
Bahan yang digunakan adalah aquades, Kappa-

karagenan (refined carrageenan, Indonesia), NaCl 
(Technical Grade, Indonesia), silica gel, gliserol 
98% (Technical Grade, Indonesia), dan sorbitol 
(Technical Grade, Indonesia).

Penentuan Waktu Pelarutan K-karagenan 
Pembuatan film mengacu pada metode yang 

digunakan dalam Ganesan et al. (2018) yang 
dimodifikasi pada konsentrasi k-karagenan dan 
cara homogenisasi larutan. K-karagenan ditimbang 
sebanyak 3% (b/v), dilarutkan dalam akuades 
yang telah dipanaskan hingga suhu 70°C. Larutan 
dipanaskan dengan 3 perlakuan waktu sebanyak 
3 kali ulangan yaitu 15 menit, 30 menit dan 60 
menit dengan bantuan magnetic stirrer dengan 
kecepatan 1000 rpm. Larutan dituang pada cetakan 
akrilik 20x20 cm hingga mencapai tinggi larutan ± 
3 mm. larutan dibiarkan pada suhu ruang selama 
±15 menit dan dilanjutkan dengan pengeringan 
menggunakan oven pada suhu 50oC selama 24 jam. 
Edible film yang telah dikeringkan disimpan dalam 
kotak kedap udara yang berisi silika gel sebelum 
dilakukan pengujian. Edible film diukur ketebalan, 
kuat tarik, elongasi dan water vapor transmission 
rate (WVTR). Diagram alir pembuatan edible film 
k-karagenan dapat dilihat pada Gambar 1a.

Penentuan Jenis dan Konsentrasi Plasticizer
Pembuatan film mengacu pada metode yang 

digunakan dalam Ganesan et al. (2018) yang 
dimodifikasi pada konsentrasi k-karagenan dan 
cara homogenisasi larutan. K-karagenan dilarutkan 
dalam akuades yang telah dipanaskan hingga 
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suhu 70°C, kemudian dipanaskan selama 30 
menit (berdasarkan hasil terbaik tahap 1) dengan 
bantuan magnetic stirrer dengan kecepatan 1000 
rpm. Setelah 15 menit pertama, plasticizer (gliserol; 
sorbitol) ditambahkan masing-masingnya sebanyak 
20%, 35% dan 50% (b/b). Pemanasan dilanjutkan 
selama 15 menit lalu larutan dituang pada cetakan 
akrilik 20x20 cm hingga mencapai tinggi larutan 
± 3 mm lalu biarkan pada suhu ruang ±15 menit. 
Edible film dikeringkan dalam oven pada suhu 50oC 
selama 24 jam. Edible film yang telah dikeringkan 
disimpan dalam kotak kedap udara yang berisi 
silika gel sebelum dilakukan pengujian. Diagram 
alir pembuatan edible film k-karagenan dapat dilihat 
pada Gambar 1b.

Ketebalan 
Katebalan film diukur menggunakan mikrometer 

digital dengan ketelitian 1 µm pada sembilan 
tempat berbeda yang dilakukan secara acak. Nilai 
ketebalan film ditentukan dari rata-rata sembilan 
tempat pengukuran (Rusli et al. 2017)

Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan/Elongasi 
Sampel diukur sesuai dengan standar ASTM 

D638 menggunakan Tensile strength instrument. 
Film digunting menjadi potongan berukuran 2 x 8 
cm. Potongan film dipasang pada pegangan alat,
dimana terdapat pegangan tetap dan bergerak.
Pegangan digerakkan ke bawah secara perlahan
sampai film sobek dengan kecepatan 50mm/menit
(Setiani et al. (2013) dengan modifikasi pada ukuran
edible film yang digunakan pada saat pengujian).
Kuat tarik dihitung menggunakan formula:

(1)

Keterangan : τ = Kekuatan Tarik (MPa), Fmax = 
tegangan maksimum (N), A = Luas penampang 

melintang (mm2)

Pemanjangan dihitung dengan membagi 
pertambahan panjang potongan film saat sobek (b) 
dan panjang awal film sebelum ditarik (a). Dihitung 
menggunakan formula:

 (2)

Water Vapor Transmission Rate (WVTR)
 Pengujian WVTR dilakukan dengan memotong 

sampel film yang telah diketahui tebalnya dengan 
diameter 6 cm, kemudian direkatkan dengan double 
tape di atas cawan alumunium yang berisi 20 gram 
silica gel dengan berat konstan. Cawan disimpan 
dalam desikator berisi larutan NaCl jenuh. Cawan 
ditimbang setiap jam selama 5 jam. Penambahan 
berat silica gel menjadi data untuk perhitungan 
WVTR edible film (Sulistyo F.T. et al. (2018) dan 
Larotonda et al. (2016)). Dihitung menggunakan 
persamaan: 

n
t . A (3)

Keterangan: N = Perubahan berat (gram), t = waktu 
(jam), A = luas permukaan (m2)

Transparansi 
Pengujian transparansi dianalisa dengan 

menggunakan alat spektrophotometer UV-Vis 
dengan panjang gelombang visible (λ) 585 nm 
(Bao et al. 2009). Transparansi (T) dihitung dengan 
menggunakan persamaan:

(4)

Keterangan: T = transparansi (Abs), A585 = 
absorbansi pada 585 nm, x = ketebalan film (mm)

(a) (b)

Gambar 1. Diagram alir pembuatan edible film k-karagenan penentuan waktu pelarutan (a) dan 
penentuan jenis dan konsentrasi plasticizer (b)
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Penentuan Sifat Heat-sealability
Ditentukan dengan mengacu pada standar 

ASTM F88 / F88M-09 (Nafchi et al. 2011). Dua 
lembar edible film berukuran 8 × 2 cm diseal 
menggunakan hot sealer pada suhu 120 ± 5ºC 
selama 4 detik. Kekuatan seal film ditentukan 
dengan menggunakan Tensile strength instrument 
dengan kecepatan 50 mm/menit. Kekuatan seal 
dihitung sebagai berikut:

(5)

Keterangan: Kekuatan seal (N/m), Kekuatan puncak 
(N), Lebar film (m)

Analisis statistik 
Rancangan percobaan yang digunakan pada 

tahap pendahuluan untuk menentukan lama waktu 
pemanasan adalah rancangan acak lengkap (RAL) 
dengan 3 taraf yaitu 15 menit, 30 menit dan 60 
menit. Rancangan acak lengkap (RALF) faktorial 
untuk tahap plastifikasi k-karagenan dengan 2 
faktor yaitu jenis plasticizer terdiri dari 2 taraf 
(sorbitol;gliserol) dan konsentrasi plasticizer terdiri 
dari 4 taraf (0%; 20%; 35%; 50% b/b). Data hasil 
pengamatan dianalisa menggunakan analysis of 
variance (AVOVA) dan Syntax pada program SPSS 
statistic 25 kemudian diuji lanjut menggunakan 
DMRT (Duncan Multiple Range Test) pada taraf 
kepercayaan 95% (α 0.05) 

Hasil dan Pembahasan

Penentuan Waktu Pemanasan Terhadap Sifat 
Mekanis Edible Film K-karagenan

Ketebalan
Ketebalan merupakan salah satu faktor 

penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan 
bioplastik. Berdasarkan data hasil pengujian yang 
dapat dilihat pada Gambar 2, terlihat bahwa telah 
terjadi peningkatan ketebalan yang signifikan 
seiring dengan peningkatan waktu lama pemanasan 
larutan, semakin lama pemanasan yang dilakukan 
maka film yang dihasilkan memiliki tebal yang 
semakin meningkat. 

Berdasarkan Japanesse Industrial Standart 
(1975) standar ketebalan edible film yaitu maksimal 
.25 mm. Edible film yang dihasilkan memiliki 
ketebalan antara 0.037 mm – 0.073 mm, sehingga 
telah memenuhi standar dari JIS. Menurut Mawarni 
et al. (2018) semakin lama waktu pemanasan maka 
semakin menurunnya kadar air pada larutan, ketika 
zat pelarut menguap maka larutan akan semakin 
mengental dan film yang dihasilkan akan semakin 
tebal. Perbedaan ketebalanpun terjadi karena 
perbedaan viskositas larutan yang berbeda saaat 
dituang pada cetakan, walaupun dalam jumlah 
yang sama. Larutan yang dipanaskan selama 15 
menit memiliki viskositas yang lebih rendah dan 
belum terjadinya pelarutan sempurna yang ditandai 
dari karagenan yang menggumpal dan belum larut 
seluruhnya. Sehingga perlu adanya waktu lebih 
lama untuk melarutkan karagenan yaitu 30 menit.

Kuat Tarik dan Elongasi
Kuat tarik menjadi salah satu faktor penentu 

kualitas edible film dan menentukan pengaplikasian 
edible film tersebut. Gambar 4 menunjukkan bahwa 
lama waktu pemanasan berpengaruh terhadap 
kekuatan tarik dari edible film k-karagenan dan 
nilai kuat tarik dari masing masing edible film sudah 
memenuhi SNI yaitu sebesar 24.7 – 302 N/mm2 

(Melani et al. 2017). Dapat dilihat pada Gambar 
3, bahwa nilai kuat tarik edible film k-karagenan 
yang dilarutkan selama 15 menit berbeda nyata 
jika dibandingkan dengan nilai kuat tarik edible film 
yang dipanaskan selama 30 menit dan 60 menit. 
Semakin lama waktu pemanasan yang diberikan 
menghasilkan edible film kuat tarik yang semakin 
rendah. Hasil ini berbanding terbalik dengan 
penelitian Warkoyo et al. (2014) yang menyatakan 
bahwa semakin tinggi jumlah bahan penyusun film 
maka akan semakin kokoh dan kuat edible film 
yang terbentuk sehingga gaya yang dibutuhkan 
untuk memutuskan film akan semakin besar.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 
hasil pengujian kuat tarik edible film yang semakin 
menurun dan tidak sesuai dengan literatur 
adalah adalah ketebalan sampel dan mesin yang 
digunakan saat pengujian. Pada saat pengujian 

Gambar 2. Ketebalan edible film k-karagenan 
perlakuan waktu.

Gambar 3. Kuat tarik edible film k-karagenan 
perlakuan waktu.
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terdapat beberapa edible film yang tidak putus 
setelah dilakukan pengujian karena gaya yang 
diberikan tidak cukup kuat untuk memutuskan 
edible film. Ketebalan pun menjadi faktor lain yang 
menyebabkan kuat tarik yang terbaca semakin 
kecil. karena edible film yang tidak putus akan tetap 
dibandingkan dengan ketebalan yang sebenarnya. 
Sehingga semakin besar nilai pembagi pada 
perhitungan maka nilai kuat tarik yang dihasilkan 
akan semakin kecil.

Persen pemanjangan atau elogasi dapat 
menunjukkan tingkat elastisitas suatu edible 
film. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
nilai pemanjangan dari tiap edible film belum 
memenuhi SNI yaitu sebesar 21 - 220% (Melani 
et al. 2017). Pada umumnya nilai pemanjangan 
akan berbanding terbalik dengan nilai kuat tarik, 
tetapi pada hasil pengujian (Gambar 4) ini nilai 
pemanjangan mengalami penurunan yang sama 
seperti hasil pada pengujian kuat tarik. Menurut 
Bourtoom (2008), semakin lama waktu pemanasan 
dan semakin tinggi suhu yang diberikan maka akan 
dapat menurunkan nilai pemanjangan dari film 
tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
Supeni (2012) dan Sitompul dan Zubaidah (2017), 
hal ini dipengaruhi oleh ketebalan edible film. 
Dimana semakin tebal edible film yang dihasilkan 
maka akan berpengaruh terhadap elastisitasnya. 

Laju Transmisi Uap Air/WVTR
(Water Vapor Transmission Rate)

Pengujian laju transmisi uap air/WVTR (Water 
Vapor Transmission Rate) dilakukan untuk 
mengetahui seberapa besar uap air yang dapat 
menembus lapisan edible film k-karagenan. 

Pengukurannya dilakukan dengan cara meghitung 
pertambahan berat dari silika gel dalam cawan 
yang telah ditutup oleh edible film k-karagenan, 
dan hasilnya dinyatakan dalam berat per luas 
permukaan film per 24 jam (g/m2/24 jam). 

Berdasarkan analisa sidik ragam (ANOVA), 
menunjukan bahwa waktu pemanasan yang berbeda 
tidak berpengaruh nyata terhadap kemampuan film 
menahan uap air yang masuk. Hasil pengujian yang 
tertera pada Gambar 5 terlihat bahwa semakin 
lama pemanasan maka semakin rendah nilai yang 
dihasilkan, menurut Bourtoom (2008) permeabilitas 
uap air akan cenderung menurun seiring dengan 
peningkatan suhu pemanasan. Semakin lama 
pemanasan dilakukan, maka akan meningkat 
pula suhu pemanasan karena sulit mengontrol 
suhu pemanasan jika dilakukan dengan pemanas 
manual.

Menurut Jacoeb et al. (2014), faktor lain yang 
mempengaruhi laju transmisi uap air adalah 
ketebalan edible film. Semakin tinggi nilai ketebalan 
maka akan semakin kaku dan keras edible film 
tersebut, sehingga kemampuan menahan uap air 
dan gas akan semakin meningkat. Hasil edible film 
dengan perlakuan waktu pemanasan dapat dilihat 
pada Gambar 6. 

Berdasarkan hasil skoring (Lampiran 1) 
keseluruhan pengujian karakteristik edible film 
dengan perlakuan waktu pemanasan, didapatkan 
hasil terbaik adalah edible film dengan waktu 
pemanasan 30 menit dengan nilai ketebalan 0.051 
mm, kuat tarik 60.16 N/mm2, elongasi 6.98%, dan 
nilai laju transmisi uap air sebesar 357.63 g/m2/hari. 
Pemanasan 30 menit digunakan pada pembuatan 
edible film pada tahap 2. Pengujian skoring 

Gambar 4. Pemanjangan edible film k-karagenan 
perlakuan waktu.

Gambar 5. Laju transmisi uap air edible film 
k-karagenan perlakuan waktu.

15 menit 30 menit 60 menit

Gambar 6. Kenampakan edible film k-karagenan dengan perlakuan lama waktu pemanasan.
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dilakukan dengan memberikan bobot nilai masing 
– maisng pengujian yang diurutkan berdasarkan
rangking.

Penentuan Jenis dan Konsentrasi Plasticizer 
Terhadap Sifat Mekanis Edible Film 
K-Karagenan

Ketebalan 
Ketebalan film dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti ketebalan larutan saat dituang pada 
cetakan, total padatan terlarut, yang dihasilkan 
dapat dipengaruhi oleh banyaknya total padatan 
dalam larutan tersebut, dan juga banyaknya larutan 
yang dituang pada cetakan. Rekapitulasi ketebalan 
film yang dihasilkan dari berbagai formula dapat 
dilihat pada Gambar 7.

Hasil pengamatan yang tertera pada Gambar 7 
terlihat bahwa semakin meningkatnya konsentrasi 
plasticizer yang digunakan maka semakin 
meningkat pula ketebalan film yang dihasilkan. 
Sudaryati, Mulyani dan Hansyah (2010) menyatakan 
bahwa peningkatan tersebut terjadi karena molekul 
plasticizer akan membentuk matriks dengan 
komponen utama film yang menyebabkan jarak 
antar polimer semakin dekat, sehingga ketebalan 
film pun meningkat. Film yang memiliki ketebalan 
tertinggi adalah formula film dengan penambahan 
plasticizer gliserol sebanyak 50% (v/b), dimana 
rata – rata yang dihasilkan dari 3 ulangan pengujian 
adalah 0.103 mm.

Menurut Putra, Johan dan Efendi (2017), 
penambahan plasticizer dengan konsentrasi tertentu 
akan meningkatkan polimer penyusun matriks film. 
Semakin tinggi konsentrasi yang digunakan maka 
akan semakin tinggi pula total padatan terlarut dalam 
larutan tersebut. Pendapat lainnya dari Sudaryati, 
Mulyani dan Hansyah, (2010) menyatakan hal lain 
yang dapat mempengaruhi ketebalan film yaitu 

luas cetakan yang digunakan, volume larutan yang 
dituang dan total padatan dalam larutan.

Laju Transmisi Uap Air (WVTR)
Water vapor transmission rate (WVTR) 

merupakan laju trasnmisi uap air yang konstan 
melalui sejumlah satuan luas pada kondisi suhu 
dan kelembaban tertentu. Dari nilai WVTR yang 
dihasilkan dapat memperkirakan jumlah uap air 
yang terserap ataupun yang keluar dari suatu produk 
yang terkemas selama masa penyimpanan. Nilai 
transmisi uap air yang tinggi menunjukkan semakin 
mudahnya film dilewati oleh uap air (Lastriyanto 
et al. 1992). Hasil pengujian laju transmisi uap air 
pada film berbahan dasar k-karagenan dapat dilihat 
pada Gambar 8.

Data pada Gambar diatas menunjukkan 
penggunaan plasticizer yang berbeda dengan 
konsentrasi tertentu memberikan pengaruh yang 
sangat signifikan terhadap nilai laju transmisi uap air 
edible film k-karagenan. Semakin tinggi konsentrasi 
plasticizer gliserol yang digunakan maka nilai laju 
transmisinya semakin meningkat. Hasil tersebut 
berbanding terbalik dengan nilai transmisi uap air 
pada edible film dengan penambahan plasticizer 
sorbitol. Dimana semakin meningkat konsentrasinya 
maka menurunkan nilai laju transmisi uap air dari 
edible film tersebut. 

Hal ini didukung oleh pernyataan Mchugh, Aujard 
dan Krochta, (1994) yang menyatakan bahwa 
sorbitol memiliki kemampuan yang lebih rendah 
untuk mengikat air dibandingkan dengan plasticizer 
lain seperti PEG dan gliserol. Menurut Donhowe 
and Fennema, (1993) sorbitol memiliki ukuran 
molekul yang lebih besar dibanding gliserol, ukuran 
tersebut akan memperbesar volume bebas antar 
rantai sehingga mempengaruhi transfer molekul air.

Menurut Cicilia (2017), gliserol memiliki sifat yang 
hidrofilik sehingga akan terjadi peningkatan laju 
transmisi uap air seiring bertambahnya konsentrasi 
gliserol yang digunakan. Hal ini dikarenakan gliserol 
memiliki kemampuan untuk mengikat air sehingga 
dapat meningkatkan kelembaban film dan juga laju 
trasnmisi uap airnya. Hal tersebut terjadi karena 
ukuran molekul yang kecil dari gliserol yang dapat 
memperkecil volume bebas antar polimer sehingga 
mempermudah terjadinya perpindahan molekul air.

Kuat Tarik dan Elongasi
Kekuatan tarik dan metode pengujian mengacu 

pada ASTM D638 (2016). Edible film yang diuji 
berukuran 8 cm dengan lebar 2 cm dan diuji 
menggunakan Tensile Strength Instrument. Hasil uji 
kuat tarik dapat dilihat pada Gambar 9.

Hasil penelitian yang terangkum dalam Gambar 
9 menunjukkan bahwa penambahan plasticizer 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 
kuat tarik. Terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi 
plasticizer yang digunakan, menyebabkan semakin 
menurutnnya nilai kuat tarik pada edible film. 

Gambar 7. Ketebalan edible film perlakuan jenis 
dan konsentrasi plasticizer.

Gambar 8. Laju transmisi uap air (WVTR) edible 
film k-karagenan perlakuan plasticizer.
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Menurut Rodríguez et al. (2006) dan Wang et al. 
(2015), dikarenakan plasticizer memiliki peran untuk 
mengurangi daya tarik intermolekul yang kuat antara 
rantai polisakarida, kemudian akan membentuk 
ikatan hydrogen antaramolekul plasticizer dengan 
polisakarida yang menyebabkan menurunnya 
kemampuan tarik dengan cara menurunkan ikatan 
hidrogen antar rantai polisakarida.

Edible film dengan menggunakan plasticizer 
sorbitol memberikan nilai kuat tarik yang lebih 
baik dibandingkan dengan edible film yang diberi 
penambahakn gliserol. Menurut Bourtoom (2008), 
nilai kuat tarik edible film dengan penambahan 
plasticizer sorbitol memiliki kuat tarik lebih baik 
dibandingkan dengan penambahan plasticizer lain 
seperti gliserol dan PEG. Hal ini dikarenakan adanya 
struktur cincin sorbitol yang dapat menghalangi 
penyisipan antar rantai yang dapat mengurangi 
efektifitas film dalam menghambat interaksi antar 
molekul polimer. Hal tersebut berkaitan pula 
dengan rendahnya kemampuan sorbitol dalam 
mengikat air sehingga membatasi kemampuannya 
dalam menurunkan ikatan hydrogen rantai 
polimer dibandingkan dengan plasticizer gliserol. 
Menurut Yang and Paulson (2000) hal yang dapat 
mempengaruhi interaksi antara plasticizer dan 
polimer adalah ukuran molekul, konfigurasi dan 
jumlah kelompok fungsional hidroksida plasticizer 
serta kompabilitas dengan polimer.

Elongasi atau pemanjangan merupakan rasio 
pertambahan bioplastik terhadap panjang awal. 
Hasil pengujian nilai elongasi atau pemanjangan 
dari edible film k-karagenan dengan penambahan 
berbagai jenis dan konsentrasi plasticizer dapat 
dilihat pada Gambar 10. 

Hasil pemanjangan edible film k-karagenan 
berbanding terbalik dengan nilai kuat tarik. 
Menurut Nuriyah et al. (2018) penambahan 
gliserol dapat meningkatkan jumlah percabangan 
pada ikatan edible film sehingga semakin banyak 
ikatan bercabang pada polimer dan fleksibelitas 
akan meningkat. Penggunaan plasticizer dapat 
menurunkan kekuatan intermolekul pada edible 
film diantara rantai polimer sehingga meningkatkan 
fleksibelitas. 

Selain itu menurut Zavareze et al. (2012) persen 
pemanjangan dari suatu edible film bergantung 
pada mobilitas dari rantai molekul polimer. Hal ini 
dapat menjelaskan nilai elongasi sorbitol yang lebih 
rendah dibandingkan dengan gliserol, dikarenakan 
mobilitas dari sorbitol lebih rendah dibandingkan 
plasticizer gliserol sehingga persen pemanjangan 
film yang ditambahkan plasticizer sorbitol memiliki 
nilai yang lebih rendah dibanding gliserol.

Transparansi 
Transparansi dapat mengGambarkan 

tingkat kejernihan dari suatu bahan, yang dapat 
dipengaruhi oleh sifat fisik ataupun kimia dari bahan 
tersebut (Forughi et al. 2017). Hasil pengujian 

transparansi edible film k-karagenan pada Gambar 
11 menunjukkan bahwa penambahan plasticizer 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
menurunnya nilai transparansi. Semakin meningkat 
konsentrasi plasticizer yang diberikan maka 
transparansi edible film semakin menurun. Menurut 
Al-Hassan dan Norziah (2012) dengan menurunnya 
nilai transparansi dapat diartikan bahwa derajat 
kejernihan film semakin meningkat.

Menurut Kaewprachu et al. (2018) transparansi 
edible film dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 
jenis plasticizer, karakteristik bahan aktif yang 
ditambahkan, ukuran molekul, berat molekul, 
sumber bahan dan komposisi yang ditambahkan 
pada formula edible film. Leerahawong et al. (2011) 
menyatakan bahwa penambahan plasticizer gliserol 
menghasilkan edible film dengan transparansi 
yang rendah dibandingkan dengan penambahan 
plasticizer lain seperti sorbitol, glukosa dan fruktosa. 
Hal ini diakibatkan oleh molaritas gliserol yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan lainnya. Perbedaan 
transparansi dipengaruhi pula oleh karakteristik 
plasticizer yang berbeda. 

Gambar 9. Kuat tarik edible film k-karagenan 
perlakuan plasticizer.

Gambar 10. Pemanjangan edible film k-karagenan 
perlakuan plasticizer.

Gambar 11. Transparansi edible film k-karagenan 
perlakuan plasticizer.
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Heat-sealability
Menurut Das dan Chowdhury (2016) 

kemampuan heat-sealability merupakan salah satu 
kriteria terpenting untuk suatu edible film dapat 
diaplikasikan dan dapat diproduksi luas sebagai 
kemasan fleksibel. Kekuatan dari heatselable 
menunjukkan gaya maksimum per satuan lebar 
film yang diperlukan unyuk memisahkan secara 
progresif bahan fleksibel yang telah merekat 
antara satu dengan lainnya dengan mengacu pada 
metode ASTM F88 (2013). Hasil dari pengujian 
heat-sealability dari edible film k-karagenan dapat 
dilihat pada Gambar 12.

Heat-sealability terbaik dihasilkan dari formula 
film yang menggunakan plasticizer sorbitol dengan 
konsentrasi 35% dengan nilai heat-sealability 
sebesar 334.83 N/m. Berdasarkan hasil analisa 
menggunakan ANOVA penambahan plasticizer 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap heat-
sealability edible film k-karagenan. Penambahan 
plasticizer pada formula edible film k-karagenan 
dapat memperbaiki sifat heat-sealability dari edible 
film k-karagenan. terlihat pada Gambar 12 bahwa 
edible film tanpa plasticizer tidak dapat di-seal 

sama sekali. Menurut Mittal et al. (2017) edible 
film tanpa plasticizer tidak dapat di-seal karena 
sifatnya yang kaku dan terjadinya ikatan hidrogen 
untra-molekul yang kuat, sehingga terbatasnya 
mobilitas rantai polimer selama degradasi termal 
dan menghasilkan interdifusi molekul yang rendah 
pada permukaan film. Galdeano et al. (2009) 
menambahkan bahwa plasticizer seperti gliserol 
dan sorbitol dapat menembus jaringan dari polimer 
dengan cepat dan mudah untuk membentuk film 
yang kuat dan tebal dibandingkan dengan edible 
film tanpa penambahan plasticizer

Hasil pengujian (Gambar 12) menunjukkan 
heat-sealability edible film dengan penambahan 
sorbitol memiliki kekuatan seal yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan edible film gliserol. Edible 
film dengan penambahan sorbitol menunjukkan 
perbedaan yang signifikan dibandingkan gliserol. 
Kekuatan seal film semakin meningkat seiring 
menigkatnya konsentrasi. Berbanding terbalik 
dengan edible film gliserol, kekuatan seal film 
semakin menurun seiring dengan meningkatnya 
konsetrasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan 
Nafchi et al. (2011), yang menyatakan hal serupa 
dan menambahkan bahwa konsentrasi sorbitol 
yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan kristalisasi 
sorbitol dalam film sehingga perlu dilakukannya 
kombinasi antara kedua plasticizer. 

Menurut Muller et al. (2008) air memiliki peran yang 
penting dalam plasticizing, pada konsentrasi dan 
suhu yang sama plasticizer gliserol akan menyerap 
uap air lebih banyak dibandingkan dengan gliserol. 
Sehingga ketebalan film dengan penambahan 
gliserol cenderung lebih tinggi dibanding dengan 
sorbitol. Menurut hukum perpindahan panas fourier, 
ketebalan film berpengaruh terhadap menurunnya 
perpindahan panas. Semakin tebal edible film yang 

Gambar 12. Heat-sealability edible film 
k-karagenan perlakuan jenis dan konsentrasi

plasticizer.

Tanpa Plasticizer Penambahan Plasticizer Sorbitol Penambahan Plasticizer Gliserol

Gambar 13. Hasil pengujian heat-sealability edible film k-karagenan.
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dihasilkan maka suhu permukaan sambungan 
film semakin menurun, hal ini mengakibatkan 
penurunan kekuatan seal. 

Menurut Kim dan Ustunol (2001) faktor 
lain yang berpengaruh adalah gugus hidroksil 
dalam plasticizer. Hasil analisis kimia (ESCA) 
menggunakan spektroskopi elektron, film isolat 
protein whey mengalami peningkatan ikatan 
hidrogen dan kovalen yang melibatkan C-O-H dan 
N-C, yang mungkin menjadi penanggungjawab
terjadinya penyegelan pada edible film. Menurut
Galdeano et al. (2009) gliserol memiliki tiga C-O-Hs
dan sorbitol memiliki 6 gugus C-O-H.

Menurut Lim (2011), kekuatan seal bergantung 
dari beberapa faktor seperti temperature seal, 
tekanan yang diterapkan, waktu diam, dan waktu 
film diberi panas. Menurut Kim dan Ustunol (2001), 
kekuatan seal dari film dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, salah satunya suhu yang digunakan dan 
jenis plasticizer. Suhu optimum untuk menyegel 
film yang berasal dari whey protein isolate dengan 
penambahan plasticizer sorbitol sebesar 130oC dan 
memiliki heat-sealability sebesar 105 hingga 301 
N/m sedangkan suhu optimum untuk menyegel 
film dengan penambahan gliserol sebesar 110oC 
dengan heat-sealability sebesar 141 hingga 323 
N/m. Das and Chowdhury (2016) melakukan 
pengujian heat-sealability terhadap LDPE dan 
LLDPE, hasilnya menyatakan bahwa waktu diam 
dan suhu yang digunakan memiliki pengaruh yang 
sifgnifikan terhadap kekuatan segel dibandingkan 
dengan tekanan. Edible film yang telah disealing 
dapat dilihat pada Gambar 13.

Berdasarkan hasil skoring (Lampiran 1) 
keseluruhan uji karakteristik edible film k-karagenan, 
didapatkan hasil terbaik berasal dari formula edible 
film dengan penambahan plasticizer sorbitol dengan 
konsentrasi 35%. Dengan nilai heat-sealability 
sebesar 334.83 N/m. Pengujian skoring dilakukan 
dengan memberikan bobot nilai masing – maisng 
pengujian yang diurutkan berdasarkan rangking.

Simpulan

Edible film berbahan dasar k-karagenan 
dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 
kemasan ramah lingkungan. Kelemahan edible 
film k-karagenan yang tidak bersifat heat-sealable 
dapat diatasi dengan penambahan plasticizer 
dengan jenis dan konsentrasi yang tepat walaupun 
hasilnya masih belum cukup kuat jika dibandingkan 
dengan kemasan konvensional. Edible film dengan 
penambahan plasticizer sorbitol sebanyak 35% 
(b/b) menghasilkan kekuatan sealing tertinggi yaitu 
sebesar 334.83   N/m.
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Perlakuan	 Ketebalan	 Kuat	Tarik	 Elongasi	 Wvtr	 Total
15	menit	 0.03	 0.10	 0.20	 0.40	 0.73
30	menit	 0.06	 0.05	 0.20	 0.40	 0.71
60	menit	 0.10	 0.05	 0.40	 0.40	 0.95

Tahap 1

Lampiran

Hasil skoring setiap tahapan

Perlakuan	 Ketebalan	 Kuat	Tarik	 Elongasi	 WVTR	 Transparansi	Heat-Sealability Total
0% 0.03 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 0.93

Gliserol 20% 0.06 0.10 0.08 0.33 0.07 0.16 0.82
 35% 0.06 0.10 0.05 0.06 0.05 0.16 0.50
 50% 0.10 0.05 0.03 0.06 0.02 0.33 0.60

0% 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.50 0.90

Sorbitol 20% 0.05 0.10 0.08 0.06 0.07 0.25 0.62
 35% 0.05 0.08 0.05 0.03 0.02 0.12 0.36
 50% 0.10 0.03 0.03 0.03 0.05 0.37 0.61

Tahap 2




